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Technische Informationen

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Giiltigkeit

Diese Technische Information gilt fir das WPC-Bodendielensy-
stem LIGNODUR® terrafina, bestehend aus Bodendiele, Unter-
konstruktion, Montage- und Anfangsclipsen, Endkappen, Alu-
minium-Abschlussleisten, WPC-Winkelprofil sowie diversen
Befestigungshilfsmitteln. LIGNODUR® terrafina Bodendielen
dirfen nur mit dem im System terrafina erhaltlichen Zubehor
montiert werden.

1.2 Einsatzgebiet

Die LIGNODUR® terrafina Bodendielen und die UK-Profile
sind fur die Nutzung als Bodenbelag wie z.B. flr Terrassen,
Balkone, Treppen, Dachgérten, Gehwege, als Schwimmbad-
und Teichumrandung oder als Bootsstege entwickelt worden.
(Bei Stegen muss konstruktiv eine Belastung von unten durch
z.B. Wellenschlag oder Boote verhindert werden.) Jede andere
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemal’ und kann zu
Sach- oder Personenschaden fiihren. Die Profile haben keine
bauaufsichtliche Zulassung und kénnen daher nicht fir freitra-
gende, konstruktive Zwecke eingesetzt werden. Bitte prufen
Sie vor dem Einsatz, ob LIGNODUR® terrafina fur die vorgese-
hene Verwendung geeignet ist. Ggf. lassen Sie sich von einem
zugelassenen Statiker beraten.

1.3 Qualitit / Okobilanz / Wirtschaftlichkeit

.- LIGNODUR® terrafina wird in Deutschland
MADE 1IN entwickelt  und  mit  hochmodernen
GERMANY Produktionsanlagen  gefertigt. ~ Zahlreiche
kontinuierliche Kontrollen im Produktionsprozess, umfang-
reiche Labortests sowie die freiwillige Uberwachung
durch  unabhédngige Institute  sorgen  dafir,  die

gesetzten  Qualitdtsstandards  dauerhaft  zu  erfillen.

LIGNODUR®  terrafina
Anforderungen des Gutesiegels ,Qualitats -

entspricht  den

und Prifbestimmungen  fur Holz-Polymer-
Werkstoffe” der Qualitdtsgemeinschaft Holz-
werkstoffe e.V.

LIGNODUR® terrafina wird nur aus hei-
mischen  Weichholzern  hergestellt.  Alle
Lieferbetriebe sind PEFC-zertifiziert und betrei-
ben nachhaltige Forstwirtschaft. Tropenholz
ist nicht enthalten. Wir unterstlitzen somit
aktiv den Erhalt der weltweiten Waldbestande.

Die wesentlichen Rohstoffe kommen aus Deutschland, so

dass die Transportwege verkirzt werden. LIGNODUR® terrafina
besteht nur zu ca. 20 % aus fossilen Rohstoffen. Durch die Wahl
des Extrusionsverfahrens wird der Energieverbrauch gesenkt.
LIGNODUR?® terrafina kann zu 100 % recycelt werden.

Durch seine hohe Lebensdauer und einem geringen Pflege-
aufwand ist das Bodendielensystem LIGNODUR® terrafina tber
einen ldngeren Zeitraum gesehen ein sehr wirtschaftliches
Terrassenbelagsystem und ein ©kologisch sehr verantwort-
bares Produkt.

1.4 Funktionsgarantie

Die LIGNODUR® terrafina Bodendielen bestehen aus einem
Holz-Polymer-Verbundwerkstoff (WPC - wood-polymer com-
posite), der Uber Jahre hinweg nahezu konstante Produktei-
genschaften aufweist.

Neben den gesetzlichen Ansprichen aus der Gewahrleistung
nach deutschem Recht, gewahren wir in jedem Land freiwillig
— abseits jeglicher gesetzlicher Erlasse — dem Endverbraucher
eine eingeschrankte Garantie auf die Produkteigenschaften.
Der Hersteller bietet dem Endverbraucher fur einen Zeitraum
von 10 Jahren ab Kaufdatum eine Funktionsgarantie fur
terrafina  Produkte, die in einem Erstkauf bei einem
autorisierten Fachhandler erworben worden sind.

Eine sachgerechte Montage und Nutzung der Bodendielen
wird vorausgesetzt. Bitte vergleichen Sie unsere Verlegericht-
linien und Garantiebedingungen.

2. Produkthinweise

2.1 Beschreibung

Bei LIGNODUR® handelt es sich um ein holzmehlhaltiges Mate-
rial (Holz-Polymer-Verbundwerkstoff) auf PVC-Basis mit einem
Holzanteil von mehr als 50%. Diese neue Materialgruppe
(WPC = wood-polymer composite) kombiniert die Stabilitat
der Holzfaser mit der Langlebigkeit von Kunststoffen. Hoch-
wertige Additive und Pigmente ergeben eine ausgezeichnete
Witterungsbestandigkeit.

Die eingesetzten Holzfasern sowie die durch ein spezielles
Burstverfahren aufgeraute Oberfliche geben dem Produkt
seine mechanischen Eigenschaften sowie seine Optik und
Haptik.

LIGNODUR® terrafina ist nicht nur formstabiler und pflege-
leichter als Holz, sondern auch witterungsbestandiger. Die
Bodendielen sind barfulsfreundlich, da sie riss- und splitterfrei
sowie sogar bei Ndsse rutschsicher (R 12) sind.



Geringe Mal3dnderungen durch Feuchtigkeit, die hohe Resi-
stenz gegen Veranderungen durch Schimmel- und Algenbil-
dung, die Salzwasserbestandigkeit sowie selbstverléschendes
Verhalten im Brandfall runden die Vorteile des innovativen
WPC-Materials ab.

Die schnelle Montage erfolgt durch ein Klick- und Klemmsy-
stem. Die verdeckt zu befestigenden Montageclipse geben
die schmale Fuge bereits vor. Die Verlegung der Bodendielen
ist in fast jedem Winkel zur Unterkonstruktion maoglich.

LIGNODUR® terrafina Bodendielen werden als Hohlkammer-
dielen und als Massivdielen angeboten.

Die Produktlinien classic/elegance sind in feiner und
grober Struktur in 4 Farbtonen erhdltlich. Die Produktlinie
massiv bietet die Designs glatt und Schiffsdeck in 2 Farb-
toénen an.

Das Bodendielensystem LIGNODUR® terrafina besitzt eine
hohe mechanische Belastbarkeit bis zu 300 kg kurzfristige

2.2 Technische Daten

Standardléangen

Bodendielen

80 x 35 mm
60 x 17 mm

Unterkonstruktionsprofil

Alu-Abschlussleisten
WPC-Winkelprofil 3,5 mm

Bodendielen-Abmessungen
Deckbreite

Hohe

Gewicht

Unterkonstruktionsprofil-Abmessungen
Breite x Hohe
oder Breite x Hhe

Alu-Abschlussleisten-Abmessungen
Breite x Hohe
oder Breite x Hohe
WPC-Winkelprofil 3,5 mm  Breite x Hohe

mit UK-Profil 80 x 35 mm
mit UK-Profil 60 x 17 mm

Variable Aufbauh6hen

Punktlast und 1.000 kg/m? kurzfristige Fldchenlast.

Bei langerer Belastung (> 1 Tag) kann bereits ab 25 % dieser
Belastungswerte eine dauerhafte Verformung eintreten. In
diesem Fall sollten zusétzliche Unterstiitzungen eingebracht
werden. Die Grenzwerte aus dem VHI-GUtesiegel werden si-
cher eingehalten. Auf Anfrage kénnen Ihnen technische Da-
tenblatter zur Verfligung gestellt werden.

2.3 Oberflaichenbeschaffenheit

Die strukturierte Oberfldche wird zusatzlich durch ein spezi-
elles Burstverfahren aufgeraut. Hierdurch erhalten die Boden-
dielen ihre nattrliche Holz-Optik und Haptik.

Die Bodendielen werden einheitlich in einer Richtung gebur-
stet. Wahrend des BUrstprozesses stellen sich die Holzpartikel
auf. Um ein einheitliches Farbbild der verlegten Fléche zu er-
zielen, ist auf eine richtungsgleiche Verlegung der einzelnen
Bodendielen zu achten.

Die LIGNODUR?® terrafina Bodendielen verfligen auf Grund der
aufgerauten Struktur Uber die Rutschklasse 12 (sicher - sehr

classic / elegance massiv
4000/ 5000 / 6000 mm
4000/ 6000 mm
3000 /4000 mm
4000 mm
4000 mm

146 mm (+2/-0) +4 mm Fuge
150mm (+2/-0)

25mm (+0,5) 21 mm(-1/40)
24 kg/Ifm 3,8 kg/Ifm

80 x 35 mm
60x 17 mm
25x52 mm
25x38 mm
30x 64 mm

60 mm 56 mm

42 mm 38 mm
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sicher) und sind daher auch fir den Einsatz in nassen Barfuf3-
bereichen sowie in 6ffentlichen Bereichen geeignet. (Rutsch-
hemmung nach DIN 51130 fir Arbeitsrdume und Arbeitsbe-
reiche mit erhdhter Unfallgefahr, Klasse R 12, Rutschhemmung
nach DIN 51097 fir nassbelastete Barful3bereiche, Klasse C.)
Das setzt auf Dauer eine entsprechende Pflege laut Anleitung
voraus.

2.4 Farbe/Farbentwicklung

Die Farbe der Bodendielen kann sich im Laufe der Zeit ge-
ringflgig verdndern — ohne jedoch den Farbcharakter zu
verlieren. Durch den hohen Naturstoffanteil sind gewisse
Schwankungen im Anlieferungszustand in Struktur und Farbe
unvermeidlich. Der positive Effekt ist, dass sich so ein leben-
diger und natdrlicher Ausdruck der Fldche ergibt.

Durch den Herstellprozess werden die Fasern im Kunststoff
homogen verteilt, umschlossen, getrocknet und durch die

entstehende Temperatur auch leicht verfarbt. Beim anschlie-
Benden Blrstprozess werden die Holzfasern an der Oberfla-
che frei gelegt. Dadurch verhdlt sich das Produkt in geringem
Mal3e so wie es auch fir Naturholz in hohem Mal3e charakteri-
stisch ist.

Im Laufe der Bewitterung wird der Holzinhaltsstoff Lignin frei
gesetzt. Durch die Reaktion des Lignins mit dem UV-Anteil des
Sonnenlichtes werden die Holzfasern nach ca. 4 — 8 Wochen
an der Oberflache der Bodendielen heller bzw. erhalten eine
Gelbfarbung.

Im Verlauf der weiteren Verwitterung (ca. 6 Monate) wird die
Holzverfarbung abgebaut, so dass die Holzpartikel den natir-
lichen Prozess der Vergrauung durchlaufen. Der Farbeindruck
ist etwas grauer und stumpfer. Im weiteren Verlauf wird das
Lignin durch Niederschlagswasser ausgewaschen.

2.5 Bewitterungszeit - Bewitterungsbeispiele anhand der Bodendiele LIGNODUR® terrafina classic, grobe Struktur

Original 6 Wochen

dunkelbraun

V2 Jahr 1Jahr




Dieses sind natUrliche Prozesse, die durch den hohen Anteil
von Holz unvermeidbar sind. Dies fuhrt dazu, dass dunklere
Farben in ihrer Farbstarke wieder zunehmen, wéhrend hellere
Farben sich kaum noch verandern. Graphit wird nach ca. 1 Jahr
dunkler und erreicht den Originalfarbton, dunkelbraun wird
ebenfalls farbstarker; hellbraun wird einen leicht helleren Farb-
ton als das Original behalten und steingrau wird etwas blauer
erscheinen.

Der Farbcharakter sowie die Gebrauchseigenschaften von
LIGNODUR® terrafina bleiben jedoch erhalten. Leichte
Schwankungen in den Farben unterstreichen den naturlichen
Holzcharakter.

Bei grolieren Flachen empfehlen wir Ihnen, die Dielen unter-
schiedlicher Chargen miteinander zu mischen, im Halbversatz
oder im Lauferverband zu verlegen.

Dartber hinaus empfehlen wir, Gegenstdnde auf der Terrasse
immer wieder zu verricken, um farbliche Unterschiede zu ver-

meiden.

2.6 Thermische Eigenschaften

Die LIGNODUR® terrafina Bodendielen unterliegen unabhén-
gig vom gewahlten Farbton - wie andere Baustoffe auch - einer
Erwdrmung durch Sonneneinstrahlung. Dies ist bei dem Ein-
satz als Barful3diele, vor allem in ungtnstigen Lagen mit dau-
erhafter Sonneneinstrahlung und geringer Luftzirkulation, zu
beachten.

Die Erwarmung der Oberflache nimmt keinen Einfluss auf die
mechanischen Eigenschaften und auf die Belastbarkeit der
Bodendiele.

2.7 Chemische Eigenschaften
LIGNODUR® terrafina enthélt keine toxischen Bestandteile
oder Schwermetalle wie Blei oder Cadmium.

LIGNODUR® terrafina besteht aus einem verrottungsfesten
Material. Es ist ausreichend bestandig gegen Faulnis und Pilz-
befall. Trotz einer geringen Wasseraufnahme wird es nicht auf
Dauer beschadigt. Es wird in die Dauerhaftigkeitsklasse 1 ein-
gestuft.

LIGNODUR® terrafina Bodendielen sind bestédndig gegen
chlor- und salzwasserhaltige Luft und somit fir den Einsatz

am Pool und am Meer geeignet.

Flachen in Schwimmbaédern etc. (chlorhaltige Luft) empfehlen

wir mit Endkappen oder dem WPC-Winkelprofil abzuschlie-
Ben, da Aluminiumleisten nach langerer Einsatzdauer fleckig
werden konnten.

3. Praktische Hinweise

3.1 Wartung/Pflege

LIGNODUR® terrafina Bodendielen bendtigen keinen jéhr-
lichen Schutzanstrich (Ol oder Lasur), wie es bei Holzterrassen
notwendig ist.

Eine Grundreinigung der Fldche sollte jedoch ein- bis zweimal
pro Jahr mit dem flachen Strahl eines Hochdruckreinigers er-
folgen. Hierbei ist mit einem breiten Strahl in einem Abstand
von mind. 20 cm in Langsrichtung der Profile zu arbeiten. Der
Einsatz von Dreckfrasen ist nicht zu empfehlen.

Um die Flache dauerhaft rein zu halten, empfehlen wir ein
regelmalliges Abkehren der Terrasse sowie ein Abspulen der
Flache mit reichlich Wasser unter Verwendung von Schrubber
und milden Allzweckreinigern oder Seifenlauge.

Trotzdem koénnen starke Verschmutzungen - durch die an der
Oberflache offen liegenden Holzpartikel - sichtbar werden.
Dazu zéhlen vor allem fett- und 6lhaltige Lebensmittel sowie
stark farbende Stoffe wie Rotwein und Senf. Es wird daher
prinzipiell empfohlen, Verschmutzungen zeitnah nach der
Entstehung zu entfernen.

Darlber hinaus werden durch die natlrliche Verwitterung
wie Regen und Sonneneinstrahlung die meisten Flecken im
Laufe von wenigen Wochen weitgehend ausgewaschen. Auf
nicht oder wenig bewitterten (d.h. beregneten) Flachen kann
der Schmutz aber Uber einen langeren Zeitraum verbleiben,
wenn nicht eine moéglichst umgehende Fleckenbehandlung
erfolgt.

Niemals mit aggressiven Reinigern, Birste oder Topfschwamm
arbeiten, da die Flache hierdurch mattiert wird und an dieser
Stelle heller wirken konnte!

Hartnéckige, gangige Verschmutzungen auf Terrassen kon-
nen mit Hilfe des terrafina-Reinigungssets beseitigt werden.
Bitte beachten Sie die detaillierten Angaben in unserer
Reinigungsfibel.

Folgende Reinigungsempfehlungen bestehen (auszugs-
weise):

www.terrafina.de
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Fleckenart Ajax Sagrotan Orangen- Mikrofaser- Papier  Schmirgel-
reiniger schwamm tiicher papier

Allgemeine X
Reinigung

Wasserrander
Fettentfernung

X
X
Farbige Flecken X
X

Stockflecken
Brandflecken X

Allgemeiner Schmutz:

Regelmaliges Kehren und Abspulen der
Flache mit reichlich Wasser unter  Verwen-
dung von Schrubber und milden Allzweckreinigern hilft, die
Terrasse rein zu halten. Falls ein einfaches Abspulen nicht
ausreicht, kann der Boden mit einem Hochdruckreiniger
abgestrahlt werden. Dabei ist mit einem breiten Strahl in
einem Abstand von mind. 20 c¢cm in Langsrichtung der
Profile zu arbeiten. Die Verwendung von Dreckfrdsen ist
nicht erlaubt.

Fettschmutz:

Beseitigung mit dem Orangenreiniger aus dem Reinigungs-
set terrafina. Dieser wird aufgespriht und nach kurzer
Einwirkzeit (je nach Stdrke der Verschmutzung) mit einem
sauberen, festen Papier- oder Baumwolltuch wieder aufge-
nommen und der Fleckenbereich abgetupft. Die zundchst
vorliegende  dunkle Fdrbung verschwindet innerhalb
kurzer Zeit. Leichte Rander konnen mit
normalen Reinigern (s.0.) beseitigt werden. Bei bereits
langer erfolgter Einwirkung von Fett muss die Behandlung
ggf. wiederholt werden.

Farbende Lebensmittel:

Hier konnen Sie handelstbliche bleichende, chlorhaltige
Badreiniger (zB. Sagrotan) verwenden. Die Einwirkzeit kann
kurz gehalten werden, und der Reiniger wird mit Wasser
abgespult oder mit einem Fasertuch wieder entfernt.

Brandflecken oder andere grobe Beschddigungen
beseitigen Sie am besten mit einem groben Schmirgelpa-
pier in Langsrichtung der Dielen. Durch die Behandlung
wird sich der Farbton leicht verdndern. Dieses gleicht sich
aber im Laufe der Zeit wieder an. Die Verwendung von
Stahlbursten ist nicht erlaubt, da durch den Abrieb der
Farbton verdndert wird.

Wasserrander:
Gerade in der Anfangszeit kénnen sich bei ungtnstigen
Gegebenheiten (wie teilweise Uberdachten Flachen in

Kombination mit geringem Gefdlle) nach einem Regen-
schauer im Ubergang zwischen beregneten und
trockenen Fldchen Wasserrdnder bilden. Dieser Vorgang
ist ~ normal und  reduziert sich  mit  jedem
Regenschauer, da die Stoffe, die die Wasserrdnder
erzeugen, mit der Zeit aus dem Holz ausgewaschen
werden. Wasserrdnder stellen keinen Reklamationsgrund
dar. Sie konnen die Wasserrdnder beseitigen, indem
Sie die Flache komplett nass machen und in einem
weiteren Arbeitsgang mit einem Schrubber oder einem
Faser-Bodentuch und handelstblichen  Bodenreinigern
(zB. Ajax) die  Fliche reinigen. Das  Anldsen
der Stoffe bendtigt etwas Zeit, so dass eine kurze
Einwirkzeit eines Reinigers nicht ausreicht. Evtl. sollte der
Vorgang wiederholt werden. Eine Garantie flr eine
endgultige Fleckenentfernung kann nicht gegeben werden.

4. Transport /Lagerung

Die Profile sind zu je 2 Stick (bei massiv in 5/6 m zu
je 1 Stuck) in Folie eingeschrumpft und werden geschitzt mit
einem Kantenschutz aus Pappe angeliefert. Bitte achten Sie
wahrend der Lagerung darauf, dass die Folien nicht bescha-
digt werden.

Die Bodendielen und Unterkonstruktionsprofile missen bis
zur Montage eben und trocken gelagert werden. Bei Kragarm-
regalen darf der max. Abstand 1 m betragen. Feuchtigkeit wie
z.B. Schwitzwasser darf nicht in die Verpackung gelangen.

Sollte durch Beschddigung der Verpackung Feuchtigkeit
eintreten, ist die Folie vollstdndig zu entfernen und fir eine
Trocknung bzw. ausreichende BelUftung der Profile zu sorgen.
Falsche Lagerung kann zu Verformungen fihren, die sich nicht
mehr zurlickbilden.

5. Bearbeitung / Montage

Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise in unseren Verle-

geanleitungen:

a. Verlegeanleitung Bodendielen

b. Verlegeanleitung der Unterkonstruktion auf abgedichteten
Flachen (Plattenanker)

c. Verlegeanleitung der Unterkonstruktion auf Schotter
(Betonanker)

5.1 Be-und Verarbeitung:
LIGNODUR® terrafina lasst sich mit herkdmmlichen Holzbe-



arbeitungswerkzeugen sdagen, frasen oder bohren. Saubere
Schnittflachen, Entgratungen etc. sind vor allem bei Klebefla-
chen angeraten. Wir empfehlen die Verwendung des LIGNO-
DUR® Montageklebstoffes oder eines anderen gleichwertigen
PUR-Montageklebstoffes.

5.2 Unterbau/ Montage:

Allgemein ist auf die Einhaltung des je nach Bodendielenversi-
on empfohlenen Gefélles, auf eine ausreichende Hinterltftung
der Terrassenkonstruktion sowie auf das Verhindern von Stau-
nasse unter den Bodendielen zu achten. Bitte beachten Sie die
Angaben unter Punkt 5.6 Gefille.

Der Untergrund muss statisch ausreichend tragféhig und
frostfrei gegriindet sein. Ein nicht ausreichend tragfahiger Un-
tergrund kann zu Schaden an der Konstruktion und den da-
rauf befindlichen Personen oder Gegenstanden fihren.

In Abhdngigkeit des Untergrundes sind verschiedene Mon-
tagevarianten (auf Schotter, auf abgedichteten Flachen, auf
vorhandenen Stahl- und Holzkonstruktionen oder auf ebenen
Betonflachen) maoglich.

Hierflr wurden die Unterkonstruktionsprofile in 2 Aufbauho-
hen (35 mm und 17 mm) entwickelt. Bei Verwendung des
hohen UK-Profils (80 x 35 mm) ist ein Abstand zwischen den
Befestigungs- und Unterstitzungspunkten von max. 600 mm
zu beachten. Bei Einsatz des niedrigen UK-Profils (60 x 17 mm)
verringert sich dieser Abstand auf max. 150 mm.

Die Montage der Bodendielen ist in fast jedem beliebigen
Winkel zur Unterkonstruktion moglich. Bei einer Montage der
Bodendielen im Winkel von 90° sind die UK-Profile mit einem
Mittenabstand von max. 550 mm (UK-Profil 80 x 35 mm) und
von max. 500 mm (UK-Profil 60 x 17 mm) zu verlegen.

Die hier beschriebenen Abstande der Unterkonstruktionspro-
file sind flr kurzfristige Punktlasten bis 300 kg und kurzfristige
Fldchenlasten bis 1.000 kg/m” ausgelegt.

Die Abstande sind zu reduzieren bei:

- Belastungen, die diese Werte Ubersteigen

- Belastungen, die lange Zeit (> 1 Tag) punktuell
oder flaichenmaRig einwirken

- geringerer Tragfahigkeit des Untergrundes

- von 90° abweichenden Verlegewinkeln

Eine falsche Auslegung kann zu Schaden an der Konstrukti-
on und den darauf befindlichen Gegenstanden fuhren. Die
Profile haben keine bauaufsichtliche Zulassung und kénnen
daher nicht fur freitragende, konstruktive Zwecke eingesetzt
werden. Bitte prifen Sie vor dem Einsatz, ob LIGNODUR® terra-
fina flr die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Ggf. lassen
Sie sich von einem zugelassenen Statiker beraten.

Durch direkte Befestigung mittels Schrauben, Kleben oder
durch die Verwendung diverser Systembestandteile sind die
dulleren UK-Profile einer jeden Teilflache auf dem Untergrund
zu befestigen.

Das leichte und zeitsparende Montieren der Bodendielen er-
folgt durch die verdeckt zu befestigenden Anfangs- und Mon-
tageclipse. Die erste Bodendiele wird in den angeschraubten
Anfangsclip horbar eingerastet, die folgenden Bodendielen
werden in die lose eingedrehten Montageclipse eingeklickt.
Die schmale Fuge wird durch die Verwendung der Montage-
clipse vorgegeben.

5.3 De-/ Remontage von Bodendielen

Defekte Dielen kdnnen problemlos in der Flache geldst und
ausgetauscht werden. Bitte beachten Sie die Beschreibungen
27.1 =273 in der Verlegeanleitung Bodendielen.

5.4 Abschluss der Flache:

Ein VerschlieBen der Bodendielen bzw. der Flache ist nicht
zwingend notwendig, wird jedoch bei den Hohlkammer-
dielenversionen classic und elegance aus optischen
Griinden empfohlen. Es kann weniger Schmutz und Wasser
eindringen.

Zur Randgestaltung der Terrasse stehen fur rechtwinklige
Schnitte formschoéne Endkappen, edelstahlfarbene Abschluss-
leisten sowie ein zur Bodendiele farblich abgestimmtes WPC-
Winkelprofil zur Verfiigung.

Wir empfehlen die Schnittkanten, Klebeflaichen und Profile
mit Haftreiniger vorzubehandeln und den LIGNODUR®
Montageklebstoff zu verwenden.

Nach dem punktuellen Auftrag des Klebstoffes sollte dieser
bis zum Aushérten ca. 15 Minuten angedrlckt oder belastet
werden.

Bei Terrassen aus Massivdielen sind keine Abschllsse notwen-
dig. Rundungen und Baumausschnitte kdnnen problemlos
realisiert werden.

www.terrafina.de
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5.5 Ausdehnung:

Auf Grund des hohen Holzanteils unterliegt LIGNODUR®
terrafina einer natlrlichen Ausdehnung auf Grund von
Temperatur- und Feuchtigkeitseinflissen.  Ausreichende
Dehnfugen sind zwischen den Bodendielen und fest-
stehenden Gebdudeteilen (zB. Hauswand, Gartenmau-
er) daher zwingend einzuhalten. Diese Dehnfuge (Y)
betragt beidseitig mindestens 3 mm je Laufmeter Boden-
diele oder Unterkonstruktionsprofil (Y = 3 mm x Ifm)
bzw. mindestens 10 mm.

5.6 Gefille:
Bei Verwendung der Bodendielen classic/elegance ist
die Einhaltung eines Gefalles von 2% notwendig!

Beim Verbau der Bodendiele massiv, Design Schiffsdeck
empfehlen wir auf Grund der besseren Fugenentwaésserung
ein Gefélle von 1%.

Bei Verwendung der Bodendiele massiv, Design glatt ist
kein Gefélle (09%) erforderlich.

Das Gefdlle kann auf verschiedene Arten erzeugt werden:
- Klassisch durch schrdge Verlegung der gesamten Flache
in Dielenldngsrichtung.

- Durch Ausbildung eines Dachgefalles, d.h.der héchste Punkt
liegt in der Mitte der Diele, die Enden fallen nach beiden
Seiten ab. Dadurch ist der erforderliche Gesamthohenunter-
schied halbiert. Mit dieser Methode wird auch am sichersten
das Eindringen von Wasser verhindert.

- Durch Ausbildung eines Wechselgefdlles: Bei mehreren
Dielen, die hintereinander montiert sind, kann der héchste
und niedrigste Punkt jeweils abwechselnd im Stol3bereich
liegen.

Bei Flachen im Anschluss an Gebduden ist es sinnvoll, dass
Gefélle immer vom Haus weg zu realisieren. Dadurch ldsst sich
die Flache am Haus selbst in Waage legen, was aus optischen
Grunden oder wegen Anschlissen von Terrassentiren haufig
gewdlnscht wird.

Bei Realisierungen tber Eck kann durch eine diagonale Tren-
nung diese Montage auf beiden Seiten des Gebaudes erreicht
werden.

Um geringste Verdnderungen in der Flache und im Un-
tergrund zu vermeiden (z.B. durch Verformung auf Grund

von Dauerbelastungen, Verdnderungen des Untergrundes
durch lokale Senken oder durch Hochfrieren, Spannungen
durch Feuchtigkeitseinwirkung etc) ist es notwendig, die
Bodendielen immer auf mindestens 3 UK-Profilen zu montie-

ren.

Bei Montagefehlern kann sich das Material verziehen, Hohlrdu-
me zwischen den UK-Profilen dirfen daher nicht verfullt und
eine dauerhafte Staundsse in den Hohlkammern der Dielen
und unter den Dielen muss vermieden werden.

Sorgen Sie flr eine ausreichende Hinterltftung der Terrassen-
konstruktion.

6. Entsorgung

LIGNODUR® terrafina kann zu 100 % recycelt werden. Rest-
stlicke kénnen Uber den Hausmull bzw. Gewerbemdill ent-
sorgt werden. GroBere Mengen kdnnen Uber den Sperr-
mull entsorgt oder direkt bei Wertstoffdeponien angeliefert
werden.

Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei lhrer Stadt- oder
Gemeindeverwaltung nach Maoglichkeiten eines Recyclings
oder einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

7. Gultigkeit

Unsere Verlegeanleitungen, technische Informationen und
Prospekte wurden auf Grundlage des heutigen fachlichen
Wissens erstellt und kénnen jederzeit ohne Ankindigung an
den technischen Fortschritt angepasst werden.

Auf Grund der unendlichen Gestaltungs- und Verlegemag-
lichkeiten einer Terrasse kdnnen hier nur Standardverle-
gungen dargestellt werden. Fur spezifische Verlegevarianten
wie z.B. die Verlegung mittels Betonanker im Garten oder auf
abgedichteten Flachen (z.B. Balkone, Dachgdrten) haben
wir separate Anleitungen erarbeitet. Diese sind immer in
Verbindung mit der Verlegeanleitung Bodendielen zu
betrachten.

Die  Verlegeanleitungen sind im Internet  unter
www.terrafina.de veroffentlicht. Bitte prifen Sie, ob Ihnen die
aktuellste Variante vorliegt.

Im  Zweifelsfall  wenden Sie sich bitte an lhren
Fachhandler oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt unter:
terrafina@moeller-profilsysteme.de auf.



classic

elegance

massiv

www.terrafina.de




Holz-Polymer-Werkstoff aus:
- Waldholz

(aus nachhaltiger Forstwirtschaft)
+ Industriepolymer

(sortenrein)

MOLLER GmbH & Co. KG
D-59872 Meschede - Eversberg
Fon +49/ (0)291/2993-0

Fax +49/ (0) 291/2993-99
info@moeller-profilsysteme.de
www.moeller-profilsysteme.de

Autorisierter Fachhandler
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